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关于水电站厂房现浇混凝土施工技术的探讨 
孙巧芳 

中国水利水电第五工程局有限公司，四川 成都 610000 
 
摘要： 随着混凝土施工技术的不断发展，尤其是现浇钢筋混凝土施工技术的进步与应用，我国建筑施工进度与施工质量逐渐
提升，其中在水电站厂房建设工程也使用较多，水电站厂房建筑的施工质量和现浇混凝土的施工质量密切相关，所以要想提
高水电站厂房的质量，保证建筑安全，就有必要对现浇混凝土施工技术进行质量控制。本文首先对该水电站厂房的工程情况
进行了简单介绍，然后从混凝土的施工等方面对现浇混凝土的施工技术进行了探讨。 
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1 水电站厂房现浇混凝土的施工特点分析 

（1）要求的基础开挖高程低，施工出渣和基坑排水较

困难，对混凝土的施工带来影响（主要是高边坡和运输）。 

（2）结构形状复杂，混凝土品种多，标号高，水泥用

量多，温度控制要求较严。 

（3）混凝土的浇筑工程往往与机电的预埋件同时施工，

所以干扰因素较多。 

（4）很多断面部位的面积较小，钢筋的分布比较密集，

混凝土的吊罐无法直接进入，设备的综合生产能力较差。 

（5）内部结构对过流面的平整度以及机电埋件安装的

精确度和金属结构安装的精确度等都具有较高的要求。 

（6）模板的数量较大，而且结构比较复杂，所以对于

施工技术的精确度和娴熟度的要求很高。 

（7）在实施混凝土宽槽的灌浆缝时，需要合理安排混

凝土的施工进度，保证有足够的回填和灌浆时间，避免延误

工期。水电站厂房混凝土施工的上述特点表明，和堤坝的混凝

土施工相比，水电站厂房的混凝土施工更为复杂，要求更高。 

2 水电站厂房现浇混凝土工艺 

2.1 混凝土的原材料选择 

首先是水泥的选择。选购水泥时需要根据设计图纸对各

个部位施工的要求，来选择合适的品种。在沙溪水电站的厂

房混凝土施工中，我们选用的是 P.042.5 普通硅酸盐水泥，

其技术指标能满足该工程的施工要求。其次是骨料的选择。

在现浇混凝土的搅拌中，要求骨料具有足够的坚硬度、致密

性，且没有裂隙。另外，骨料中的淤泥、粘土、粉屑和其他

杂质的含量必须在规范规定范围之内。最后就是外加剂的选

择。外加剂可以提高混凝土的强度和持久度，增强其和易性，

提高施工工艺，从而满足施工对混凝土质量的要求。在本次

水电站的厂房施工中，我们在不同的部位，根据其功能和实

际情况，分别选择了减水剂和缓凝剂等外加剂，且参入的量

是通过试验确定的。 

2.2 混凝土施工的主要技术要求 

2.2.1 清基和施工缝的冲洗和处理 

在进行混凝土的浇筑之前，需要先将基面上的杂物、松

动的泥土和大块石头等清除，并用水将基面冲洗干净。施工

缝则采用人工凿毛的方式，将上面的浮浆、松散的物料和其

他污染体用压力水冲洗干净，并保持它的湿润和清洁。 

2.2.2 测量放线 

将现浇混凝土的基面清除干净之后，可以采用全站仪、

水准仪或者经纬仪等仪器进行测量放线，定出建筑物的结构

控制线和高程点位，检查建筑物的规格，并据此来确定各个

施工层面控制点线的位置，在相对比较方便测量的位置安排

高程点，确定钢筋绑扎和立模的边线，进行标记。 

2.2.3 钢筋绑扎和止水、预埋件的处理安装 

首先是钢筋绑扎，需要技术人员先开出下料单，再在钢

筋加工厂进行制作，这样可以避免在钢筋运输过程中产生的

混乱，有助于架立工作的展开。对于同一型号的钢筋必须进

行捆扎，并用吊牌标示清楚后运输到混凝土浇筑的工作面，

完成绑扎焊接之后对底板钢筋搭设架立钢筋。其次是止水设

施。它的大小、型号、材料品种和预埋位置都必须严格按照

设计的图纸要求完成。同时，负责预埋件的安装人员还必须

和架立钢筋的工作人员密切配合，在需要穿过钢筋密集区时，

可穿插进行作业操作，避免乱割受力钢筋，并需要在可靠的

位置对预埋件进行固定，避免在混凝土浇筑和振捣中发生变

形。再次，安装止水片。这项工作要求比较细心，可以设置

一些简单的托架，用夹具在设计位置上予以固定，并将止水

片的凹槽设置在接缝面的居中位置，和模板紧密结合，止水

片安装完成后还需要进行固定保护，以免在混凝土浇筑过程

中发生偏移、扭曲，导致结合面漏浆。 

2.2.4 立模和校模 

工程施工中需要用到的定型钢模、悬臂模板和其他比较

特殊的模板都需要在模板加工厂中制作完成，试验无误之后

方可运送到施工现场组装。利用塔机吊装就位之后，利用拉

杆对其在锚杆上进行固定。小钢模可以在施工现场架立，扣

件相连。 

2.2.5 混凝土的搅拌和运输 

混凝土是由拌和站按照经过监理工程师批准的施工混

凝土配合比进行统一搅拌的，并在出料口和浇筑现场进行混

凝土取样试验。各种不同类型结构物的混凝土的配合比通过

试验确定，然后根据建筑物的性质、混凝土的浇筑位置、钢

筋含量、混凝土的浇筑方法和运输以及气候条件等因素，选

择不同的混凝土坍落度。混凝土搅拌好之后，可以采用 3m³

的混凝土搅拌车运输到施工现场，并根据不同的施工部位来

选择入仓的方式。 

3 加强现场混凝土施工管理的主要方法 

3.1 加强混凝土配合比的管理 

对混凝土的原材料进行管理与控制时，应尽量科学合理，

避免出现混凝土贮存环境和搅拌后存放时间过长导致其材

料破坏的问题，质量下降从而导致整个建筑工程施工质量下

降。在进行混凝土适配时，尽量选择高品质、质量好的产品，

以保证混凝土的质量安全，在管理过程中，应制定相应的管

理制度，提高施工人员的质量安全意识和技术水平，增强建

筑施工的质量。在进行混凝土材料比例配置前，检查相关材

料的质量安全和完好程度，注意水灰比、外加剂、塌落度的

实际使用控制，按照施工技术的相关要求进行材料的配比， 
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现渗水，再用亲水发泡剂补灌。（6）封孔：灌注结束后待灌
浆材料凝固，拆除孔口管，磨平灌浆嘴，用环氧胶泥对孔口
进行封闭处理。（7）表面防水处理：采用聚氨酯防水涂料在
化学灌浆部分的混凝土表面涂刷 1.5mm厚，以作表面防水处
理。 

 
图 1结构龟裂漏水处理示意图 

4.2.2 蜂巢漏水 
（1）布孔与钻孔：在出现蜂巢的范围，每隔 25～30cm

钻 1个孔，深度以结构体厚度的 2/3为宜。 
（2）洗孔清缝：用高压清洗机以 6MPa的压力向灌浆嘴

内注入洁净水，观察出水点情况，并将缝内粉尘清洗干净。 
（3）埋嘴：在钻好的孔内安装止水针头，止水针头的

底部穿过混凝土，伸入至蜂巢的空腔内，并加以旋紧固定。 
（4）灌浆：采用 F612高压灌浆机向灌浆孔内灌注单液

型聚氨酯疏水性发泡浆材，注射液从结构体表面渗出时，再
注入单液型疏水性止漏材料。 

（5）封孔：灌注结束待灌浆材料凝固后，拆除孔口管，
磨平灌浆嘴，用环氧胶泥对孔口进行封孔。 

（6）防水处理：采用聚氨酯防水涂料，在化学灌浆部
分的混凝土表面涂刷 1.5mm厚。 

 
图 2蜂巢漏水示意图 

5 结论处理 
隧道施工过程中，混凝土衬砌产生的裂缝是不可逆的。

在有抗渗要求的隧道工程中，衬砌裂缝会影响混凝土的抗渗
性，引起钢筋锈蚀，降低混凝土的耐久性，处理起来还会耗
费大量的人力、物力和财力，耽误工期。对于透水性很强的
砂砾石软岩条件下运行的隧洞，危害性更大。因此，必须采
取有效的技术措施，来控制和减少混凝土中裂缝的数量和宽
度。 
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保证混凝土质量达标，从而保证建筑工程的质量。 

3.2 合理控制混凝土的温度 

大体积混凝土的浇筑是混凝土施工的质量控制重点。随

着体积和面积的增大，水化热不易散发，温差变形和干缩变

形的累积将对混凝土的施工质量产生很大的影响。为避免发

生裂缝进而影响工程质量，大面积且厚度不十分大的混凝土

板浇筑通常采取设置施工缝的方式来吸收变形，待施工缝两

侧混凝土强度达到设计强度 100%以上时，用微膨胀混凝土填

充施工缝。对于面积和厚度都较大的混凝土构件，通常采用

分层浇筑的办法。每层的灌筑厚度不得超过振捣器的工作能

力和作用范围，使新旧两层能互相粘结成为一体。为降低水

化热的影响，常从以下几方面着手： 

（1）降低原料温度，如冲洗粗骨料、使用地下水或加

冰屑的水等； 

（2）使用降低水化热或减慢固化反应的外加剂（如缓

凝剂等）； 

（3）加强振捣，一次抹面； 

（4）养护过程中加强温度控制，通过预埋冷却水管、

增加遮蔽、定时洒水等措施，将构件的表里温度和温度变化

控制在规范许可的范围内。在实际施工中，施工荷载也是我

们不能忽略的因素。混凝土在固化前几乎不具备承载力，与

钢筋间的握裹力随着固化而逐渐加强，在浇筑上层的混凝土

时，下层的构件往往尚未达到设计强度，完工前构件的受力

情况也常常与设计迥异。加之有此设计人员对于施工工艺不

够了解，构件的配筋和构造往往不能适应施工荷载。因此，

在施工组织设计中，应充分考虑施工荷载的作用，利用模板

和支撑系统转移荷载。 

4 总结 

综上所述，为了有效的提高混凝土的施工质量，就必须

对其施工过程进行严格的监管与控制，对每一个单元工程严

格要求，按照施工验收规范和技术标准要求进行施工，坚持

科学的方法，结合施工的各方面实际情况，有针对性的控制

混凝土的质量，促使水电站厂房施工顺利进行，保证水电站

的质量安全。 
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